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Changzhou Rencheng Metal Co., Ltd 
合同号

C:ont. No. 
收货单位
Purchaser 
产品标准

……一-----…-

总捆数

Total 12 
Bundles 

序号 炉号
No. Heat No. 

818060256 

2 818060256 

也也始边立监且i
产品名称

ASTM A 179 (ASME SA-179\ ---_ ----- -----"_ 

阳咽duct

钢号
Material 
钢级

---....- C'._-冒

总支数
总重量 (t)

Total 4230 
To创 Weight

8.372 
Pieces 

批号
规格 Size(mm)

batch No. 
外径×璧厚X -l是度

ODXWTXL 
180610-07 16. OX 1. 25X3100 
180610-07 16. OX 1. 25 x 4440 

淦遮孟缝组篮

SA-17坠4

交货状态
Delivery 

Condition 

捆数 支数
Bundles PCS 

5 1897 
? 2333 

化学成分 Chemiω1 Composition (%) 

C Si Mn P s Cr Ni Cu Al Mo 

0.06- 0.27-
延0.035 ~0. 035 

0.18 - 0.63 一 -- --
0.09 0.22 0.38 0.014 0.003 0.02 0.010 0.010 -- --
- - - - - 申 - - - -

2 
0.09 0.22 0.38 0.014 0.003 0.02 0.010 0.010 E -
『 - - E - - " - -- -

EN 10204 3.1.B 
制造方法
Pr，由:css

技术协议号

TechNo. 
IS0 许可证号

___ _ __ _ ____40_胃".-_.

淦占革

~旦旦旦

RC2018-06-0501 

QAlC尼N/160560

E火温度'C Normalizing Tcmperature 
退火

团火温度'C Temporing TempoJ1lture 

重量 金相 Meta)loBT8phy

TEL. .ae.51U3ðII881.ae.alf.Ø3707280 
FAX. 咱6-51U207eoeo
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质量记录编号

QualityreωrdNo. 

质量证明书号

......y_v..".. _胃".......--..- .,‘" 

830'C -850 'C 

Q必2姐姐旦旦

纽应坐监

保温时间 Holding Time 

保温时间 Holding Time 

-
-

(KG) 显微组织 品粮度〈级〕 总脱碳层 (mm)
扩口试验 压扁试验 卷边试验

Weight Micro Structure Grain Size 外 out 内 in
Flaring test Flatt町lingtest Flange test 

2.907 / / / / 合格OK 合格OK 合格OK

5.465 / 合格OK 合格OK 合格OK

机械性能 Mechanical 阳。阴阳回
硬度

抗拉强度 屈服强度 伸长司l (%) 尺寸公差. u虫B)

Ti v Nb (N/IlIIl2) (N/mm2) Elongation Dimension HardJ回55

Tensi le Strength Y ield Strength 标距:50mm 纵条 Tolerance 

- -- -- ~325 ~180 二月5 O.D W.T L.G ~72 HRB 

-- - - 378 380 245 250 37 39 合格 合格 合格 68/67 
甲 - --
-- -- -- 378 380 245 250 37 39 合格 合格 合格 67/66 
E 由 .. 

表面质量 SurfaιeQ皿lity 涡流i运支探伤 (E.TA级) Eddy 超声逐支探伤 (U.T L4级) Ultrasonic 静水压试验(试验压力Test Pressures 7.0 Mpa. 保持时间Maintain 55) Hydro彻tic Test 备注 Remark

合格 OK 合格OK - 合格OK

兹证明本袋所列产品，均依标准规定制造和检验，并符合标准和要求。 WJTH明已，吨r~也晴M理阳事帽H~、
WE HEREBY CERTIFYπ但如伍TERIAL HERE IN DESCRIBED HAS BEEN MANUFACTURED. TESTED刑 ACCORDANCE WJTH ~~'WIWIII ~l\:IFICATION SA TISFIED THE REQUlREMENT. 
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